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TrockenBeton TB 8

Trockenbeton und Zementestrich
fur auflen und innen

= Nach TrBMR Trockenbeton-Richtlinie
= Auch als Estrich zu verwenden
= Verlegung fiir Dickbett moglich

Trockenbeton nach DAfSth/TrBMR Trockenbeton-Richtlinie, DIN EN 206-1 und DIN 1045-2. Estrich nach DIN EN 13813.

Gesteinskdrnung, Zement sowie Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Mineralischer, kellengerechter Estrichmortel oder Feinbeton.
Nach der Erhartung witterungs- und frostbestandig, diffusionsoffen, stof3- und kratzfest.
Idealer Untergrund fur nachfolgende Belagsarbeiten.

Zur Herstellung von statisch relevanten Betonteilen, wie z. B. Kleinfundamente, Platten fiir innen und auflen sowie flir Beton-

reparaturarbeiten.

Auch als Estrich fir normale Beanspruchung (Verbundestriche, schwimmende Estriche und Heizestriche sowie Estriche auf
Trennschicht der Festigkeitsklasse C 35), z. B. Garagen- und KellerfuBbdden.
Zum Verlegen von mineralischen Bodenbeldgen im Dickbett geeignet.

Brandverhalten:
Expositionsklasse:

A1, nicht brennbar , nach EN 13501-1
XC2,XC3, XC4, XA1 und XF1 nach DIN 206-1

Festigkeitsklasse: CT C35 F6 (DIN EN 13813); C 25/30 (DIN EN 206-1)
Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm?2
Druckfestigkeit: > 30 N/mm?2
p-Wert: 70/ 150
Alkaliempfindlichkeitsklasse: E I, nach Alkalirichtlinie
Eignung fur Feuchtigkeitsklasse: WF, nach Alkalirichtlinie
TrockenBeton TB 8, 35 kg

Kérnung 0-8mm

Verbrauch ca. 2 kg/m2/mm Auftragsdicke

Ergiebigkeit ca. 18 I/Sack =510 I/t

Min. Auftragsdicke
Verbundestriche

Min. Auftragsdicke
schwimmender Estrich

Min. Auftragsdicke
Heizestriche

Min. Auftragsdicke
Estriche auf Trenn-
schicht

Wasserbedarf

25 mm (max. 80 mm in einer Schicht)

2 45 mm, Dammstoffdicke Gber 30 mm

> 45 mm + d, abhangig von der Bauart, d = Dicke des Heizelements

235 mm

ca. 4 |/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und

Papiersacke, Sackinhalt 35 kg (36 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Trocken und geschutzt. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Eigenuberwachung durch unsere Werkslabors. Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitdt und strenge Eingangskontrolle
aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriftes und zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm
DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriiftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO
14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Der Untergrund muss sauber, trag- und saugfahig sowie frostfrei und frei von haftmindernden Ruckstanden sein. Schalungen sind
entsprechend vorzubereiten.

Im Durchlauf- oder Freifallmischer oder mit RUhrwerk durchmischen. Keine anderen Materialien zumischen. Da grobkérnige Trocken-
gemische durch Erschiitterung (Transport) zur Entmischung neigen, ist es ratsam, ganze Gebinde anzumischen.

Betonarbeiten:

Den steif bis plastisch angemischten TrockenBeton TB 8 in die vorbereitete Schalung flllen und durch Rutteln, Stampfen oder
Stochern verdichten. Friihestens nach 24 Stunden ausschalen.

Die Anforderungen zur Nachbehandlung von Beton sind zu beachten.

Estricharbeiten:

Den steif bis leicht plastisch angemischten TrockenBeton TB 8 auf den Untergrund aufbringen, verteilen, verdichten und mit der
Latte abziehen. Danach zeitgerecht glatten oder verreiben. Bei Verbundestrichen (Mindestqualitat des Untergrundes C 20/25) ist der
Untergrund vorzunassen und eine geeignete mineralische Haftbrlicke aufzubringen.

Verlegearbeiten:
Mortel in erdfeuchter Konsistenz mindestens 2 cm dick aufbringen, verdichten und mit der Latte abziehen. Oberflache anfeuchten
und Bodenbelagsplatten durch Einschieben in den frischen Mértel verlegen.

Fuf3bodenheizung:

Beim Einsatz als Heizestrich auf FuBbodenheizungen kann bereits 21 Tage nach dem Einbau aufgeheizt werden. Die Aufheizung
erfolgt in Anlehnung an das Protokoll P7 zum Funktionsheizen flr Calciumsulfat- und Zementestriche als Funktionsprifung fir FuSbo-
denheizungen.

Dabei ist drei Tage eine Vorlauftemperatur von 25 °C und danach vier Tage die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i. d. R. bis
45 °C) zu halten. Danach Heizung abschalten.

Uber das erstmalige Aufheizen muss ein Aufheizprotokoll gefiihrt werden.

Das erstmalige Auf- und Abheizen muss vor der Verlegung des Oberbodenbelages erfolgen. Zusatzlich ist die Restfeuchte des Estrichs
durch den Bodenleger zu prifen. Oberflachentemperatur des Estrichs beim Verlegen des Bodenbelages zwischen 15 °C und 20 °C.
Der Randdammstreifen ist bei Estrich auf FuBbodenheizung auf mindestens 10 mm zu dimensionieren.

Verlegereife:
Vor dem Verlegen muss grundsatzlich eine Restfeuchtemessung mit dem CM-Gerat durchgefiihrt werden.

Die Verlegereife ist vorhanden bei:

- nicht beheizten Estrichen < 2,0 CM-%

- beheizten Estrichen < 1,8 CM-%

Ablesezeit am CM-Gerat nach 10 Minuten. Die Werte gelten fiir eine Lufttemperatur von etwa = 20 °C und einer relativen Luftfeuch-
tigkeit von < 65 %.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind (Zugluft) verarbeiten oder die Flache entsprechend schitzen.

Hinweise Das Pudern, Nassen oder Aufbringen von Feinmorteln auf frische Estriche ist nicht zulassig.
Frische Beton- und Estrichflachen nach der Erhartung feucht halten und mindestens drei Tage vor dem Austrocknen und anderen
schadigenden Einfliissen schitzen.
Entsprechende Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind in die Verlegeflache bzw. den Estrich zu Ubernehmen. Flr die weitere
Ausbildung von Fugen sind die Anforderungen der DIN 18560 zu beachten.
Bei eventuell aufsteigender Feuchte aus dem Untergrund ist vom Planer eine konstruktive Abdichtung nach DIN oder ggf. eine Dampf-
sperre unter dem Estrich vorzusehen.
Estriche oder die verlegten Flachen sollten nicht vor Ablauf von drei Tagen begangen und nicht vor Ablauf von sieben Tagen hoher
belastet werden.
Bei der Verlegung von Plattenbelagen im Dickbettverfahren muss die Auftragsdicke 25 mm betragen.
Nicht unter + 5 °C und iiber +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
13813, DIN 18560, DIN EN 1992-1, DIN EN 206-1, DIN EN 13670, DIN 1045-2, DIN 18353, DIN 18333, DIN 18332 und DIN
18331 (VOB, Teil C), die BEB-Merkblatter ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden®, ,Untergriinde fiir Industrieestriche,
Anforderungen, Priifungen und Vorbehandlung“ und ,Hinweise fiir die Verlegung von Zementestrichen“ sowie die Vorschriften
und Handwerksregeln beachten.
Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.
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cCO

eco-INSTITUT Germany GmbH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstutzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fiir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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