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2K-EP-Versiegelung, glanzend  sggggyee

Transparentes 2K-EP-Harz zur glanzenden Versiegelung von EP-
Bodenbeschichtungen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Eigenschaften

Materialbasis
Verpackung/GebindegréBen

Farbtdne

Glanzgrad

Lagerung

Technische Daten

Durch die emissionsminimierte, schadstoffgeprifte Formulierung besonders geeignet fur alle
"sensiblen" Bereiche, wie z.B. Aufenthaltsrdume, Krankenhauser, Kindergérten und -tagesstatten,
Schulen usw.

Hochglédnzende Schutzversiegelung auf harten Epoxidharzbeschichtungen, die farbig gestaltet bzw. in
die Farbchips eingestreut sind.

Geprift nach den AgBB-Prifkriterien fir VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten.
Das Bewertungsschema des AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)
wurde von den Umwelt- und Gesundheitsbehérden fir die Verwendung von Baumaterialien in
sensiblen Bereichen, wie z.B. Aufenthaltsraumen, abgeleitet.

B emissionsminimiert

B schadstoffgeprift

W glasklar

M vergilbungsarm

B verstérkt die Farbbrillanz gestalteter Bodenbeschichtungen
B strapazierféhig und abriebfest

B rutschhemmend einstellbar

Niedrigviskoses 2K-Epoxidharz, total solid nach Deutscher Bauchemie.
10 kg Blech-Kombi-Gebinde, 25 kg Gebinde (Masse: 16,67 kg Hobbock, Harter: 8,33 kg Eimer)

Transparent

Farbtonveranderungen und Kreidungserscheinungen sind bei UV- und Witterungseinfllissen mdglich.
Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene Chemikalien (z.B.
Desinfektionsmittel, Sduren u.a.) kdnnen zu Farbtonveréanderungen fiihren. Durch schieifende
Beanspruchungen kann die Oberflache verkratzen. Die Funktionsfahigkeit wird dadurch nicht
beeinflusst.

Glanzend

Kahl, trocken, frostfrei
Originalverschlossenes Gebinde mindestens 6 Monate lagerstabil. Bei tieferen Temperaturen den
Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20 °C lagern.

M Dichte: ca. 1,1 g/cm3

M Trockenschichtdicke: ca. 95 um/100 g/m?
M Abrieb nach Taber (CS 10/1000 U/1000 g): 23 mg/30 cm?

B Pendelharte nach Koénig: ca.175s

B Shore-Harte (A/D): ca.D 82
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Chemikalienbestandigkeit

Chemikalienbesténdigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-3:2007 bei 20 °C

7 Tage
Essigsaure 5%ig +(V)
Salzséure 10%ig +(V)
Schwefelsdure 10%ig +(V)
Zitronensaure 10%ig +
Milchsaure 10%ig +
Ammoniak 25%ig (Salmiakgeist) +
Kalilauge 50%ig +
Natronlauge 50%ig +
Dest. Wasser +
Kochsalzlsg., gesattigt +
PG 1* (Ottokraftstoffe) +
PG 3* (Heizol u. ungebrauchte Verbrennungsmotorendle) +
PG 7b* (Biodiesel) +
Coca-Cola +
Kaffee +
Rotwein +(V)

Zeichenerklarung: + = bestandig, V = Verfarbung
* Entspricht den Bau- und Prifgrundséatzen fir den Gewésserschutz DIBt.

Verarbeitung

Geeignete Untergriinde

Untergrundvorbereitung

Materialzubereitung

Mischungsverhaltnis

Auftragsverfahren

Beschichtungsaufbau

Festhaftende, harte Epoxidharzbeschichtungen und -belage, die auf mineralischen Untergriinden
verlegt sind. )

Der Untergrund muss trocken, tragfahig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Olen, Fetten,
Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschlieBen.

Untergrund durch geeignete MaBnahmen, wie z.B. griindliches Abkehren und Absaugen
(insbesondere bei abgechipsten Flachen; die Kanten sind mit einem Stilschleifer zu brechen), so
vorbereiten, dass er die aufgeflihrten Anforderungen erflillt. Altbeschichtungen anschleifen. Neu
aufgetragene Reaktionsharz-Beschichtungen am nachsten Tag versiegeln.

Bei langeren Wartezeiten muss die Beschichtung mit feiner Kérnung leicht angeschliffen werden. Bei
niedrigen Temperaturen kann entsprechend langer gewartet werden.

Komp. B der Komp. A zugeben, mit langsam laufendem Rihrwerk (max. 400 U/min) intensiv mischen,
bis eine schlierenfreie Masse entsteht. Material in ein anderes Gefa3 umflllen (umtopfen) und
nochmals griindlich mischen (nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten).

Komp. A : Komp. B = 2 : 1 Gewichtsteile

Je nach Anwendung mit kurz- oder mittelfloriger Walze bzw. mit Hartgummi-Zahnrakel. Fur
rutschhemmende Aufbauten PE-Glétter und grobe Moltoprenwalze verwenden.

Glatte Versiegelung
Rollauftrag:
Das angemischte DisboXID 422 mit einer mittelflorigen Walze gleichmé&Big im Kreuzgang auftragen.

Rakelauftrag (fir hochwertige Oberflachen empfohlen):

Das angemischte DisboXID 422 auf die erhartete Beschichtung gieBen und mit einer Hartgummi-
Zahnrakel (Dreieckzahnung: 2 mm) gleichmaBig verteilen. Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten
mit einer Stachelwalze im Kreuzgang entliften.

Hinweis: Bei der Applikation mit einer Zahnrakel fihrt die gewéahlte Dreieckszahnung nicht
automatisch zur Einhaltung der vorgegebenen Verbrauchswerte. Die ZahngréBe ist abh&ngig von
VerschleiBfestigkeit der Rakel, Temperatur, Fullgrad und Untergrundgegebenheiten.

Rutschhemmende Versiegelung

DisboXID 422: 100 Gew.-%,

DisboADD 947 Glasperlen, rough 250 - 420 pm: 30 Gew.-% oder

DisboADD 947 Glasperlen, medium 180 - 300 pm: 30 Gew.-%,

gleichmaBig mit PE-Glatter Gber Korn auftragen. AnschlieBend mit grober Moltoprenwalze (Poren-@: 5
mm) im Kreuzgang abrollen. Hierzu kann die Flache mit Nagelschuhen begangen werden. Bei
langeren Standzeiten Material zwischendurch aufriihren.
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Verbrauch Versiegelung
Als glatte Deckversiegelung im Rollauftrag: ca. 300 - 400 g/m?
Als glatte Deckversiegelung im Rakelauftrag: ca. 800 g/m?
Als rutschhemmende Deckversiegelung: ca. 150 g/m? + ca. 45 g/m?
DisboADD 947 Glasperlen, rough 250 - 420 um oder
DisboADD 947 Glasperlen, medium 180 - 300 um

Exakte Verbrauchswerte durch Musterlegung am Objekt ermitteln.

Verarbeitbarkeitsdauer Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 60 Minuten.
Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere verldngern die Topfzeit.

Verarbeitungsbedingungen Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mind. 12 °C, max. 30 °C

Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht Uberschreiten. Die Untergrundtemperatur sollte immer
mindestens 3 °C Uber der Taupunkttemperatur liegen.

Trocknung/Trockenzeit Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden begehbar, nach ca. 3 Tagen
mechanisch belastbar, nach etwa 7 Tagen vollig ausgehartet. Bei niedrigen Temperaturen
entsprechend l&nger.

Wéhrend des Aushartungsprozesses (ca. 24 Std. bei 20 °C) aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit
schiitzen, da sonst Oberflachenstérungen und Haftungsminderungen auftreten kdnnen.

Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch und bei langeren Arbeitsunterbrechungen mit DisboADD 419 VerdUnner.

Gutachten Aktuelle Informationen auf Anfrage

Reinigung und Pflege Das anspruchsvolle Aussehen der Oberflache setzt regelmaBige Reinigung und Pflege voraus. Zur
Werterhaltung der Beschichtungsoberflachen sind unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter
anzubringen. Mébel und andere Einrichtungsgegenstande missen vorsichtig eingebracht werden, um
Kratzer und StoBecken zu vermeiden, keinesfalls auf der Flache verschieben, sondern anheben.

Bei Verwendung von Stiihlen mit Laufrollen (z.B. Birostihle) nur weiche Rollen verwenden.

Zur Vermeidung von Sand- und Schmutzeintrag sind Schmutzldufer im Eingangsbereich auszulegen.
Je nach Belastung missen, z.B. im gewerblichen Bereich, 1-2 Grundreinigungen im Jahr mit
anschlieBender Versiegelung durchgefiihrt werden, um die ansprechende Oberflédche zu erhalten. Da-
zwischen soll in regelmaBigen Absténden die versiegelte Flache mit einem Wischpflegemittel gereinigt
werden. Stumpf gewordene Versiegelungen kénnen, evtl. aufpoliert werden. Dadurch lassen sich die
Zeitrdume bis zu einer erneuten Grundreinigung deutlich verlangern.

Da nicht alle handelsublichen Reinigungsverfahren bzw. Bodenpflegemittel fir die
Beschichtungsoberflache geeignet sind, empfiehlt sich in jedem Fall, die Behandlung einer Teilflache
als Muster auszufihren. Auf die fertige Beschichtung sollte vor der ersten Nutzung eine geeignete
Pflege-Versiegelung (z.B. Pflegedispersion B 250 der TANA-Chemie GmbH, Mainz) aufgetragen
werden. Haftungsprobleme mit anderen Pflege-Versiegelungen auf der neuen Beschichtung sind
maoglich. Eine Probeversiegelung wird empfohlen.

Fuar die Grundreinigung eignet sich z.B. der Grundreiniger GR 10 der TANA-Chemie GmbH, Mainz.
Die Unterhaltsreinigung wird mit einem geeigneten Wischpflegemittel ausgefiihrt. Die allgemeinen
Reinigungshinweise und Pflegeempfehlungen fir Disbon-Bodenbeschichtungen sind zu beachten.
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Gefahrenhinweise/ Nur fur gewerbliche Anwender.

Sicherheitsratschlage
(Stand bei Drucklegung) Komponente A:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Giftig fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Nicht in die Augen, auf die
Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI
Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Komponente B:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen. Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI| BERUHRUNG MIT
DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat
einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige und ausgehartete Materialien als
Farbabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten, entsorgen. Nicht
ausgehartete Produktreste sind Sonderabfall.

EU-Grenzwert fur den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthélt <100 g/| VOC.
Giscode RE 55

N&here Angaben Siehe Sicherheitsdatenblatter.
Bei der Verarbeitung des Materials sind die Bautenschutz-Verarbeitungshinweise sowie die Caparol
Reinigungs- und Pflegehinweise fir FuBbdden zu beachten.

CE-Kennzeichung

Disbon GmbH
RoBdorfer StraBe 50, D-64372 Ober-Ramstadt
08

DIS-422-101936 EN 13813:2002

Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung fir die
Anwendung in Innenrdumen
EN 13813:SR-E#-B1,5-AR1-IR4

Brandverhalten Ex

Freisetzung korrosiver SR
Substanzen

Wasserdurchlassigkeit |NPD
VerschleiBwiderstand < AR1
Haftzugfestigkeit >B1,5
Schlagfestigkeit > IR4

Die DIN EN 13813 “Estrichmdrtel, Estrichmassen und Estriche — Estrichm&rtel und Estrichmassen —
Eigenschaften und Anforderungen® (Januar 2003) legt Anforderungen an Estrichmértel fest, die fiir
FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und -
versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst.

Produkte, die der o. g. Norm entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeflihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Ricksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Gltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. tiber die Aktualitat dieser Fassung auf www.disbon.de.
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