ooba’

Trocknungsverzogerer fir eine perfekte Lackierung

Trocknungsverzogerer. Argo erhoht die Verarbeitungsfreundlichkeit
aller LOBA Wasserlacke und minimiert das Risiko von Ansatzen
deutlich.

Reduziert die Gefahr von Ansatzbildung
Lackfilm-Eigenschaften werden nicht verandert

Einsatzbereich:
Optimal abgestimmt auf wasserbasierte LOBA Versiegelungen.

_—
Produktdaten
Art.-Nr. D Ifl
11015 250ml 12
Viskositat DIN 4 13 £2s
Lagerung und Transport 24 Monate lagerstabil. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schitzen. Kein

Gefahrgut nach ADR.

Verarbeitungshinweise

Argo kann allen LOBA Wasserlacken zugesetzt werden. Zugabemenge max. 5 %. Ein Gebinde (250 ml) Argo werden in
51 (5 kg) Lack eingemischt.

Material gut aufschutteln.

Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden sich
GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhaltlich sind.

Trocknungszeit

Die Trockenzeit bis zur der Begehbarkeit,bis zur Uberlackierbarkeit und bis zum Zwischenschliff der abgemischten Lacke
verlangert sich um ca. 50% abhangig von den Raumbedingungen. Die Trocknungszeit bis zu vollen Belastbarkeit bleibt
unverandert.
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Verarbeitungshinweise

Geeignete Lacke:

2K InvisibleProtect
2K Supra AT matt

2K Supra A" halbmatt
2K Duo extramatt

2K Duo matt

2K Duo halbmatt

2K Duo glanzend

2K Duo anti-slip R9
2K Duo anti-slip R10
2K Fusion extramatt
2K Fusion matt

2K Fusion halbmatt
2K Fusion anti-slip R9
2K SupraCork

2K UltraElastic extramatt

2K UltraSport extramatt
2K UltraSport matt

2K FactoryStyle extramatt

EasyFinish matt
EasyFinish halbmatt
EasyFinish glanzend
Viva matt

Viva halbmatt

Life matt

Life halbmatt

Life glanzend

Life Amber
SportFinish halbmatt

Einarbeiten:

Additiv erst unmittelbar vor der Applikation zusetzen und grindlich einschitteln bzw. einrihren. Bei
Zweikomponenten-Systemen erfolgt die Zugabe erst nach der Einarbeitung des Harters in die Masse! Mit Additiv gemischter
1K Lack muss innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden, 2K Lacke innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit. Eine
daruber hinausgehende, langere Lagerstabilitat ist nicht gewahrleistet.

Allgemeine Hinweise
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Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgerdte: Arbeitsgerate sofort mit Wasser reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfaltiger
Beluftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beltftung fihren
zu Trocknungsverzégerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Ab Deckung
der Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den
jeweiligen Technischen Informationen.

Zwischenschliff: Sofern mehrere Lackschichten aufzutragen sind, kann zur Erzielung einer ausreichenden
Zwischenschichthaftung innerhalb von 24 Stunden ohne - danach nur mit - Zwischenschliff tberlackiert werden. Mit einem
Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichméaRige Oberflache erzielt. Nach jedem Zwischenschliff sorgfaltig
entstauben.

Einsatz einer Grundierung oder Lackvollaufbau: Grundsatzlich kénnen alle Lacke ohne Grundierung verwendet werden.
Die Verwendung einer Grundierung erhéht die Verarbeitungssicherheit und gewadhrleistet eine ansatz- und streifenfreie
Oberflache, nahezu unabhangig von der Holzart. Weitere Details finden sich in der LOBA Holzartenliste im aktuellen
Produktkatalog.

Kantenverleimung: Wasserbasierte Lacksysteme zeigen in der Regel eine Tendenz zur Kantenverleimung. Um die

Bildung von unregelmal3ig angeordneten Fugen mit einhergehender Blockverleimung weitgehend auszuschlief3en, sind
verschiedene Mal3nahmen zielfihrend: Schubfeste bzw. festelastische Verklebung der Parkettelemente, sorgfaltiges
Verkitten der Fugen, Verwendung geeigneter Grundierungen wie bspw. LOBA EasyPrime, Vorbehandlung der Nutwangen an
massiven Holzdielen mit lackvertraglichem Wachs vor der Verlegung. Das Ergreifen von Maldnahmen, die das Raumklima,
insbesondere die relative Luftfeuchtigkeit, konstant halten. (Sorgfaltige Kundenberatung wird empfohlen.) Besonders
anfallig sind Altbéden mit vorgeschadigten oder labilen Klebstoffen, elastisch verklebte, oder genagelte Parkettbdden,
Dielenboden, Holzpflaster, Hochkantlamellen wie auch parallel verlegte Parkettboden, Parkett auf Fulbodenheizung, Holzer
mit kurzer Feuchtewechselzeit wie beispielsweise Buche, Ahorn.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Mobelfif3e, Stuhlrollen, elastische
Parkett- und Montageklebstoffe konnen zu Erweichungen und Verfarbungen fuhren. Ablagerungen in Fugen kénnen
ursachlich far haptische und optische Beeintrachtigungen sein. Belastungen durch Haarfarbemittel, Gummireifen von Autos,
Kraftrader, Fahrrader und Ahnliches kénnen zu dauerhaften, irreversiblen Verfarbungen der Oberfléche fuhren.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des
Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund

der vielfaltigen Anwendungsmaoglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon,
Eigenversuche durchzufuhren oder sich technische Beratung durch Ricksprache mit der LOBA Anwendungstechnik
einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung
richtet sich ausschlief3lich nach unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch
durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gultigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fur Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschuitzt sind.
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